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DEPARTEMENT SECURITE . STRUCTURES ET FELY

APPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION
ATEx de tvpe i b
mumere de réference @ 1684

Sebon 'avis du Comité d"Experts, le demandeur avant é0é entendu. lo demande d' ATEx es-dessons définie

Demardenr . EDILBETON PERUGIA 5PA, Centro [Direzionale Quattrotors, #6132 Ellara Scalo,
Pemgia, lalis
Chanrler expérimental - Cenere multiculwrel Dragon & Auncau (25)
Techwmigie abjer de Parement extéricur de fogade constitué de pannesux préfobriqués en monies composile cirrent
Vexpirimentation : verre (COV] ser cexaure metallique, digsposés en habillage d une structure § voiles en béton
arrnd: solds par exiénear; cetle fechmeue est défime dans le dossier enregistcé ao C5TH sous
Fe pumidro ATEx 1AE4 et péeumié dana [a fiche scamaive d'identifeaton ci-anmexees,

abommee Trew @ ume
APFPRECIATION TECHNIQUE D'EXPERIMENTATION RESERYEE

Note - Le earactére reservd de ootte ATEX tfent ave corporére incemiplet e fn descripriion di dispesiif des différens
poinis de fxatior des ponnesns o fewr ossainre, ot la Justificaron de fo tomee an ovewr de ces dermiers. Cetre
apprdciation réservee Hens Spalemend et risgie son riglipeohle de fcoeraon des domenrs o hahifloge siiees dons
fes lfes (afericors du feirimierr, Cea pdserves, gel constiferent fes deux premicres recomanerdglony Emonoces o
pavageaphe A, pawrraient fre fevies mopennant fa fewrriiuee o or dossice compidng e Tes Hidments demandds, ansi
que o e solimion techmigre prévistorncile de reparaiion en cas de fissweretion des demrents en COV sinds dns fes
angles  dgaleament fndiged que cette ATEY ne porte que sur des panneares en COV ot swer fes fivations ménradfgues gui
Tk sinphoerient, oF Bon sur do stvecinre portense di daiimess

Cetie Apprécation, QUL N°A PAS YALEUR D'AVIS TECHNIQUE au sens de Parmérd du 2 deécombre 1969,
découle des considérptions saivantes

19) Secarité.

L 1. Srabilite des ouveages ef securife des usagers

Les punnepux en OOV ne partieipend pas i e siabilité d'ensemble do bitiment qui incombe & la strocture poricuse en
Iaomn, f‘."[ﬁ_'..‘vl’.‘nr'lal'l! la lowrminere des dléments demambes au pﬂrﬂgm]:lhu 4 (ol recommandations n®1 et 43, In slabilite des
ouvrages peut Etre considérde comme convenablement assusde,

[l =t novte par aillewrs que le projet se situe dans une 2one de sismscibd O au sen du déenet 191 -461 du 14 e 1901

1.2, Secuwrate dicx inderyenoanis

La séeuritd des imervenanis peut &re pormalement assurée movennant Uemplon de dizspositifs de mamsiention e
d'étniement adapiés aux dimensions ot aux poids des pannsaus ainsi gue d'équipemenss apgroprds pour le irevasl en
haasteur,

1.3, Sécuriee en cas o incondic :
Le dossier e mentionne pas 4 exigence paricelidre de ce point de vae, [ est not gue ces pannesax ont Bt Uobjel du
classement de réaction au feu A2-s1,d0.

2% Faisahilite,

2.1, Fabrivation

Compte-teni de la longue expénence acqmse par le fabrcant, la asabilng de confiecthon des panneaus en 00V sur
ossature meftallique est avdérde. Les putres maténaux ou composans mcorponts dans cot habillage &ant issus de
productions industriclles, on pest escompter une constanoe de qualitgé satsfaisante.
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2.2 Mize en auwe

Le procéde de mise en aruvre reléve de techniques déja pratiquées par le demandewr. Compile 1enu de la prégision de
pose demandée pour ces ouvrages, un phasage prévis du montoge est § respecter pour assurer le réglage planmdirique
de ["habillage (ef recommandation n®8), Aln déviter un glissement susceptible de provoquer un désafMesrement entre
panneaux, les ligisons boulonnées sont & réaliser avee un gouple de serrage garant, En outre, un calage provisoire des
panmesuy st nécessaire pendand le durcissement du mostier de scellensent.

3% Risgues de désordres.

Le proncrpal nsguee de ddsordres est celw de |3 lssuration des éléments d'angle monolithes gui, par leur forme en
équerre, habillend & ka fois les exirémitds dex fagades ¢f celles de In sous-face du plancher ot o permcttent aisi
aucune liberté de mouvement relaif entre parois horizoniale o verticales. (voir recommancdation n°2),

1l es1 note par milleurs que le procedé d habillage visé par Pexpérimentaion n'est pas desting 8 assurer I'etanchéné du
hiitarnan, el gue comple-teny de by présence d’un calfevtrement des joints horizontaum ef verlicaus entre panneaws, bn
profection du doublage isolant vis-i vis des pénétmations d'eou de pluie st comectement assurée. L attention et
touwtefows attirée sur b nécessitd d'whiliser un masty sullisamment souple pour ne pas géner les dilatations thermigues
des panneaux. Enfin. il est précisé gue le dossier iechmgue ne vize pag d'évaluation technique permettant 4 évaluer le
comportement mécansguee du moténan CCY & long termee.

4% Recommandations.
[l e2t recommande;

de compléter fe dossier technique par la fourmiture d'un schéma de Tonctrommemwent des dispositife de
supporiape des pannesus ainsi gue d'un plan de calepinage des attaches |
de prévolr une solutéon technique de réparation ou de remplacement des produits d'anghes référencés 02,
133, E2 et B3 snsceptibles de se fissurer ;
de préciser ks dispositions prises concernant la protection contre i corrosion prévae pour 1'ensemble des
pitces métalliques constitutives du procédé, ¢f potamment bes dpavscurs de galvanisation des chissis of des
cormniéres d appu ;
de compléter la node de caleal de [n tenue au vent des panbeaus sitwts en rives de (agade | compte-tenu de in
sous-estimetion par les régles NV 65 des effets des tourbillons 3 exirdmitd apparaissant au nives des arétes
vives des fagades d'une parl, ¢t du remplissage des points interdisant un rééquilibrage instantand des
pressions enre Face intéricure et extéricwre des panneaus d'autre part, les coelficients de pression de vent
donngs dans ces régles devront étre muligphiés respectivement par 2 ¢ 3 sur une distance de 2 mietres o1 20
cenliméres de part of 6 outre de cos orftes;

= e préciser le phasage des oplrations de pose de maniére § assierer notamment e réglage planimétrigue de
"habillage.

En conclusion, le Comité d expents considers que
- la =épuritd est convenablement assirde,
- |n fnisabilité c=1 avirde,
= |es nsgques de désordres sont probables.

Champs-sur-Marne, le 24 novembre 2009
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ANNEXE A L'APPRECIATION TECHNIQUE IMEXPERIMENTATION
Reéférence ATEx n® 1634 du 24 novembre 2009

FICHE SOMMAIRE DIDENTIFICATION (1)

Demandenr EMLBETON PERUGLA Spa, Cemiro Direronale Quansolor, 06132 Ellara Seelo, Pervgia, Tolie
Chantior expirimental Centre nultculiorel Dragon & Agneas (28]

Mattre doervreage . Comemune d" Awseaw, Hitel de wille, BP %0, 28701 AUNEALU CEDEX

Mandateire Wailee [CADE G3A, 56 rue de Bowrgogwe, 21121 FONTAINE LES DENON

.:I"ﬂurn:xe *

Maire d 'wuvee | BERELLINI Leotorio & BELVEDERE Antonso, 100 boulevard de Belleville, T3020 PARIS
Entreprise géndrale: EIFFAGE CONSTELUCTTON, 12 e de In Toie, BP 50125, 28113 LUCE CEDEX

Fabricant ies EDILBETON PERUGLA Loc Case Sparse, 06063 MAGIONL, Italie

PRI

Cerdlenr techaigne © QUALICONSULT, Latriade, 431 rue de la Bergeresse, BF 10627, 45168 GLIVET CEDEX

Définition de fa technigue objet de lexpérimentation
Parement extérieur de fagade comsiibud de panneaux préfabrgeds en morter composile ament verre {O0V) sur
casature metallique, disposds en hakillage d une structare & vodles en Béton anmd im0lés par "exidreur.

Cmpersition of caracréristigaes adn GO F

Ciment Porland 325K @ 14.26 kg ;

sable siliceux de granulométrie 0-80um ; 10,34 kg ;

Primal E330EF ; 1.7kg ; con ; Skg

fibre de verre de Lype aleali-résistante « CEM-Fil » foumie par la Bogiie Soani Cobam Yetrotex 1, Tkg Lo libre a5
Hurde en pelones ot coupde en brng de 3.5 e de longuenr moyenie avant propection.

Rapport EAC : .35 ; rappent 50C : 0725 LOP - Ta 1l Nomm® : MOR 21 4 31 Mioun®

Arrachement d un clow mox (pull out) experimental supeneur i 200 doM et majortairement supéricur & 350 da™

Constitntion des panncaus ;

Pammenux en C.CV. réalisés par la méthode de la projecieon simultants 4 upe cowche de mortier 4 haute résismance @1
de fibre de verre {procédé GFRC- Glass Fiber Reinforced Conerere) @ voile en CCV de 12 mm ' épaisscur moyvenne,
Les ponneaws sont religs por |imtermedinire d épingles en acier moxydable appelées o clous » noviées dans la peaw on
COV, et fivdes sur un chdssis métallique protégé contre b corresion.  Ce chissis et relig d la paron poriese por des
cometres, Celle protecton esl néalisde galvamsation & chaad,

Elewmenis de fivailon
o cheville HILTI HS3A-K 16 mox pour b fsation des comiéres a la parod
- oormatres en scier 3215 (Fe 3408 ) galvanisd & chasd
- Boulonmeeric HR 8.8 cu 109 pour lo fixation des chdssis sur la comidec ;
- Chiissis constilués de profilés en acter 3235 (Fe 3608) galvinisé o chaed ;
= Clous oy diamétoe 8 man assunmd la Baison entre chissis ef peag

Lizs codres metalligues sont réalisés en aoier 5235 avec des profilés en « U ». Les cadres prénphérigues sont chacun
comstitues de 2 o« U s de section B0mm x 40mm x 15mm x 2.5mm assemblés entre cux par soudure par points de
100mm espacés tous bes 400mm, Le cadre métalligue e fiséd au voile béton en 4 pomss par 'mdermedinme de
cortidéres en acier de section B0mm x 60 mn x 6 mm, clles mdémes Tixées an bécon par I chevilles HSA Lok 140 de
chez HILTL

l.':’.t[lénnu:nlaln:m Pl sur |']|:p|'.||||u.gve,-: iz I"i|.|;.||d.|;.- [GTX |11:"| il el In sous face en puore 3 Faux sy ]1|';|1:-q,:|'ﬂ:|' bas (75 m'lb
il centre malticalusel Druﬂm, aur la commume d " Aobeau (28

1) La description compline de a techuigue osf donade diens e dossior déposd aiw CSTH por le demaindear of
enregistrd sous e pomdra ATE TORY,
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